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Sistema Integrale - Capillare
di Imperm lizzazione
del Calcestruzzo




@) Sistema PENETRON®

Impermeabilizzazione capillare
interna della matrice strutturale
in calcestruzzo.

Reazione chimico-fisica

di cristallizzazione secondaria
insolubile.

N

Calcestruzzo in presenza di umidita,
(Strutture interrate o idrauliche)

PENETRON®

rmazione cristallina che penetra

Esempio di crescita cristallina
fino ad esaurimento
dell’'umidita esistente

Il sistema di impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione
PENETRON® ¢ utilizzato da oltre 40 anni in tutto il mondo come la soluzione
piu avanzata per la realizzazione di strutture interrate ed idrauliche a tenuta
strutturale impermeabile. Applicato alle superfici esistenti in fase positiva ed
in fase negativa (controspinta), oppure inserito nel “mix design” di progetto in
fase di confezionamento nelle strutture di nuova realizzazione, assicura una
protezione interna alla matrice in calcestruzzo anche in presenza di acqua di
falda e di spinta idraulica, con elevata resistenza alle concentrazioni chimiche
ed ai contaminanti presenti nel sottosuolo o in ambiente marino.

Il Sistema Penetron® e una tecnologia “integrale”, interessa infatti I'intero
spessore del manufatto, “attiva nel tempo”, veicolo umidita, economica e fles-
sibile, che velocizza le operazioni di posa e assicura la durabilita dell’'opera
nella vita di esercizio. Quando i prodotti del Sistema Penetron® vengono
applicati ad un calcestruzzo umido o bagnato a rifiuto, ad un calcestruzzo fre-
sco di getto o in fase di confezionamento nel “mix design” di progetto, gli
ingredienti attivi reagiscono con i composti solubili del calcestruzzo (idrossi-
do di calcio-calce libera) formando un nuovo complesso cristallino, filiforme,
insolubile (CSH, Silicato di Calcio Idrato), che sigilla i pori, i capillari e le fes-
surazioni fino a 400 micron.

A differenza di altri prodotti presenti sul mercato, questa crescita cristallina
occupera profondamente la porosita capillare della struttura in calcestruzzo e
potra eventualmente penetrarla completamente in presenza d’acqua. Il
Penetron® pud rimanere inerte quando I'umidita si sia esaurita, ma la sua
azione si riattiva immediatamente se I'umidita ricompare, rinnovando nella
struttura il processo di una sempre piu estesa cristallizzazione, per garantire
impermeabilita e durabilita dell’opera nel tempo.

Questa tecnologia avanzata offre una proprieta unica di autorigenerazione
per una “protezione totale” della matrice strutturale. | benefici apportati sono
molteplici, specie contro i cicli di gelo-disgelo, la corrosione da agenti atmo-
sferici, 'umidita del sottosuolo, le acque contenenti cloruri, solfati, nitrati, I'ag-
gressivita dell’ambiente marino e delle realizzazioni industriali.

Foto 1) Campionature di valutazione con carotaggi dalla matrice in calcestruzzo delle strutture interrate sotto falda marina del Terminal 3 dell’aereoporto di Singapore
Foto 2) Presenza di cristalli di differente forma e dimensione lungo una fessurazione: essi sigillano completamente la crepa (cristalli C-S-H, Silicato di Calcio Idrato)
Foto 3) Ingrandimento “BEI “ (backscattered electron image), mostra la crescita cristallina all’interno di una microfessurazione

Foto 4) Particolare ulteriormente ingrandito della “BEI” mostra le tipologie di cristalli: sottili e oblunghi, fini ed aghiformi.
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Giunto di ripresa di
getto tra le varie fasi
di platea

Profilato waterstop

Giunto di ripresa di
getto tra la platea e i
muri di contenimento
Lamierino sagomato WS

Giunto di ripresa di
getto tra le varie fasi dei
muri di contenimento
Lamierino sagomato WS

Giunto di fessurazione
programmata (break
joint) nei muri di
contenimento

Elementi passanti la
matrice strutturale
Lamelle ritorte con guarni-
zione idroespansiva centra-

WS RGF PVC BLADE legato ai ferri di VERTICAL JOINT con Lamierino sagomato WS le WS BLADE TWISTED
fondazione - Giunto idroe-  ancorato doppio giunto BREAK JOINT con anco- (casseri in tavole di legno);
spansivo WATERJOINT B idroespansivo WATER- rato giunto idroespansivo Anelli e tappi a tenuta per i
25.20 chiodato in battuta JOINT B 25.20 da posizio- WATERJOINT B 25.20 da tiranti tubolari in PVC WS
sul lamierino nare in mezzeria dello posizionare in mezzeria TUBE R-C (casseri in pan-
spessore del muro, a dello spessore del muro nelloni); Sigillatura dei tubi
cavallo della ripresa. con idoneo cuneo di invito e degli scarichi con mastice
alla fessurazione sui cas- poliuretanico idroespansivo
seri e stuccatura dello estrudibile WS FLEX 300
stesso con PENECRETE
(o malta MORTAR TIX
CRYSTAL)
(*) (*) *) (%)
’
. — I |
. | %2 P @
] <
WS RGF PVC 250 (*) WS BLADE (*) WATERJOINT B 25.20 (*) WS FLEX 300 WS BLADE/R - WS TUBE/R - WS TUBE/C
WS RGF PVC 320 WS BLADE-S WATERJOINT B 25.20 SW WS BLADE TWISTED
WS WT PVC 320 WS BLADE-L WATERJOINT G 20.20 WS BLADE TWISTED/R
WS DIA PVC 160 WS BLADE-D WS VALVE INJECTION (**)
WS BREAK JOINT
WS VERTICAL JOINT
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PLATEA - GIUNTO DI RIPRESA (A)
(ogni 800 - 1000 mq)

1. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.

2. Asse di frazionamento ripresa.

3. Profilato impermeabile Waterstop in PVC WS PVC RGF 250

4. Cannette di iniezione di resine idroattive WS VALVE INJECTION (opzionale)

PLATEA - GIUNTO DI RIPRESA (B)
1. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.
2. Incastro maschio-femmina e stesura di PENETRON STANDARD
in boiacca sulla ripresa.

3. Giunto Waterstop idroespansivo in miscela di bentonite sodica e speciali

polimeri aggreganti WATERJOINT B 25.20
4. Cannette di iniezione di resine idroattive WS VALVE INJECTION (opzionale)
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MURI DI CONTENIMENTO/PLATEA
GIUNTO DI RIPRESA

1. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix

2. Profili metallico con tenuta impermeabile - WS BLADE

3. Giunto waterstop idroespansivo in miscela di bentonite sodica e speciali
WATERJOINT B25.20

4. Cannette di iniezione di resine idroattive WS VALVE INJECTION (opzionale)




MURI DI CONTENIMENTO

1. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix

2. Profili a cuneo ancorati al cassero di invito alla fessurazione 3x3 cm
e successiva stuccatura in fase positiva con Mortar Tix Crystal

e Penetron Standard in Boiacca.

3. Profilo WS BREAK JOINT con inserito giunto idroespansivo

WATERJOINT B 25.20

4. Cannette di iniezione di resine idroattive WS VALVE INJECTION (opzionale)
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MURI DI CONTENIMENTO
GIUNTO DI RIPRESA
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1. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix

2. Profili a cuneo ancorati al cassero di invito alla fessurazione 3x3 cm
e successiva stuccatura in fase positiva con Mortar Tix Crystal
e Penetron Standard in boiacca

3. Profilo WS VERTICAL JOINT con insetito doppio giunto idroespansivo
WATERJOINT B 25.20

4. Cannette di iniezione di resine idroattive WS VALVE INJECTION (opzionale)
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(Pannelli in legno ;;5

. ‘ con lamelle metalliche)

SIGILLATURA DEI TIRANTIDEI CASSERI
(Casseri evoluti con tubi passanti in PVC)

1. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix

2. Elemento passante

8. Stagnazione dei tiranti dei casseri in lamella ritorta WS BLADE/R
4. Anello idroespasivo externo WS TUBE R per distanziato a tubo
5. Tappo idroespansivo interno WS TUBE C per distanziatori a tubo




@) STRUTTURE ESISTENTI

“Penetron® Standard” impermeabilizza e protegge strutture in calcestruzzo
“esistenti”, applicato sottoforma di boiacca cementizia su superfici bagnate a
rifiuto, € una tecnologia di “impregnazione totale della matrice” in calce-
struzzo idonea per strutture interrate, vasche di contenimento, condotte
idrauliche, impianti di depurazione, condotti fognari. Penetron® Standard
infatti € un trattamento superficiale dalla prestazioni esclusive: diventa
un corpo unico con il substrato, & stato concepito per la presenza di
acqua in pressione e per le applicazioni in spinta negativa (dove puo inte-
ressare, con la sua crescita cristallina in presenza continua di acqua, anche
tutto lo spessore del manufatto) ma pud operare anche spinta positiva (il pro-
dotto migra all’interno della matrice fino a dove trova umidita), resiste ad alte
concentrazioni chimiche (ph 3-11 in continuo) mantenendo un comportamento
“attivo nel tempo” di autocicatrizzazione delle “fessurazioni” veicolo umidita fino ad
un’ampiezza di 0,4 mm e rimanendo comunque permeabile al vapore acqueo. Altro fattore essenziale della reazio-
ne chimica del Penetron® con i composti minerali presenti nel calcestruzzo si evidenzia nella stabilizzazione del-
I’elemento solubile della matrice, I'idrossido di calcio che viene trasformato in cristalli C-S-H (Silicato di Calcio
Idrato) non piu solubili, con importanti conseguenze sull’ambiente alcalino che rimane costante e favorisce la con-
servazione dell’integrita delle armature.

Nel particolare in alto:

Visione della crescita cristallina in una fessurazione;
a sinistra: carota di cls. non trattata.

a destra: carota di cls. trattata con Penetron®

Prima
il tratt
con il ma
PENETRON®

JNolare

Foto 1) Ampliamento Depuratore SMAT di Rosta (TO) - Foto 2) Condotta Centrale idroelettrica ENEL di Andonno (CN) - Foto 3) Strutture interrate aereoporto di Fiumicino, Roma
Foto 4) Depuratore Sud di Milano, Rozzano.



® ESISTENTI

Penetron® Standard é un prodotto in polvere per 'impermeabilizza-
PENETRON STANDARD zione e protezione integrale del calcestruzzo per cristallizzazione.

“Boiacca” Penetron® Standard viene miscelato con acqua fino ad ottenere
una “boiacca” cementizia densa e mielosa e viene applicato come
trattamento superficiale a pennello, spazzolone o a spruzzo su
superfici umide a rifiuto.

R

Foto 1) Pulizia e lavaggio del supporto - Foto 2) Applicazione a spruzzo - Foto 3) Applicazione a pennello - Foto 4) Applicazione a spazzolone

BENEFICI NELL'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA PENETRON
CAMPI DI IMPIEGO

Penetron ¢ “integrale”, forma un corpo unico con la struttura in calcestruzzo, non deve essere
confuso con un rivestimento superficiale.
« OPERE DI FONDAZIONE:

PLATEE E MURI CONTRO-TERRA,
CONTRO-PALI, CONTRO-DIAFRAMMI Limpermeabilita e la protezione chimica rimangono anche a rivestimento rimosso
* PARCHEGG! INTERRATI (test UNI EN 12390-8).

* VASCHE DI CONTENIMENTO Agisce in profondita in presenza continua d’acqua (circa 30 cm. dopo 60 giorni di maturazione),
« DEPURATORI - IMPIANTI BIOGAS chiude la porosita e la capillarita del calcestruzzo, si riattiva ogni qualvolta vi sia presenza

« SERBATOI DI ACQUA POTABILE i umidita.
* CONDOTTE IDRAULICHE
* PARCHEGGI INTERRATI
* PAVIMENTAZIONI

« OPERE SOMMERSE
 PORTI E BANCHINE Resiste in presenza di forti pressioni idrostatiche, testato per opporsi a 16 bar di spinta
+ DIGHE E SBARRAMENTI ({esit ORID-CA)

* PISCINE Resiste alle concentrazioni chimiche per contatto continuo con pH da 3 a 11e per contatto
o TUNNEL E GALLERIE saltuario da 2 a 12 pH (test UNI 1766).

* SPRITZ BETON

Puo essere applicato sia in fase positiva che in fase negativa (controspinta, situazione ideale).

Sigilla con la sua crescita cristallina fessurazioni di ampiezza fino a 0,4 mm.
(test UNI EN 12390-8).

Prova di distacco mediante pull-off dopo maturazione in acqua 28 giorni
(test UNI EN 1542): > 3,0 N/mm2.

Resiste alle radiazioni gamma (test ASTM N69-1967, ISO 7031).

Mantiene I'ambiente alcalino necessario per la protezione dei ferri di armatura dalla corrosione,
stabilizza la calce libera solubile (test saggio di pozzolanicita UNI EN 196-5).

Non richiede protezione durante le operazioni di interramento, piu efficace, flessibile
ed economico di altri sistemi superficiali in adesione.

Aumenta la resistenza a compressione del calcestruzzo (test ASTM C39).

Supera i 50 cicli di gelo e disgelo (test ASTM C-672-76), resiste agli agenti atmosferici
e alle acque contenente carbonati, cloruri, solfati o nitrati.

E’ facile nell’applicazione: come “boiacca cementizia” a pennello o a spruzzo (rivestimento
cementizio a penetrazione capillare attiva) su superfici inumidite a rifiuto.

E’ permeabile al vapore acqueo e permette alla struttura di respirare.

Non é tossico ed & compatibile con acqua potabile (conforme D.M. 174/2004).




@® STRUTTURE ESISTENTI

PENECRETE MALTA

Malta cementizia impermeabile a reazione cristallina capillare ed
elevate caratteristiche prestazionali, per la riparazione di “non con-
formita” della matrice in calcestruzzo, specifica per il trattamento in
spinta negativa (controspinta).

con fuoriuscita
di acqua

Formazione cristallina

penetrante

PENETRON®

penetrante

PENECRETE MALTA

Tipica fessurazione

Formazione cristallina

Foto 1) Visione generale di tipiche infiltrazioni in strutture in calcestruzzo interrate
Foto 2) Apertura con scasso delle “non conformita” e trattamento di fondo con Penetron Standard
Foto 3) Stuccatura con Penecrete malta

PENETRON INJECT

Foto 4) Trattamento finale delle riparazioni con Penetron Standard

Formulazione avanzata di iniezione cementizia bicomponente a rea-
zione cristallina per le infiltrazioni d’acqua sulla matrice in calce-
struzzo. Riempie porosita e sigilla crepe e fessurazioni anche molto
fini-capillari fino a 0,1 mm.

Foto 1) Miscelazione del Penetron Inject, bicomponente, in apposita pompa da boiacca cementizia fluida - Foto 2) Predisposizione dei packer da iniezione e iniezione della boiacca

viscosa a pressione - Foto 3) Penetron Inject puo essere utilizzato insieme a resine polil iche idrc

- Foto 4) Reazione cristallina sigillante in una fessurazione



fio grafico

per Crlstalllzzazmne
Capillare !

Visione della sigillatura delle fessurazioni
e della porosita residua in ambiente umido

La nostra esperienza nazionale di confezionamento di “ Spritz Beton
a tenuta impermeabile” con la Tecnologia Penetron® associata
all'utilizzo di “mix design” dedicati e alla messa in opera specialistica
di addetti al settore;

impermeabilita e durabilita in tutto lo spessore dello Spritz Strutturale
con caratteristiche attive nel tempo di sigillatura delle fessurazioni e
della porosita residua in ambiente umido.
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

GIUNTO DI RIPRESA - PLATEA
(Waterstop PVC)

GIUNTO DI RIPRESA - PLATEA
(incastro maschio-femmina)
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE NUOVE

. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.
. Asse di frazionamento ripresa.
. Waterstop in PVC in posizione centrale allo spessore della platea: WS PVC RGF.

. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.

. Tavola passante di separazione con incastro maschio-femmina.
. Cordone idroespansivo: WATERJOINT B25.20.

. Penetron Standard in Boiacca sul lato della ripresa.

. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.
. Lamierino a tenuta, annegato nella platea: WS BLADE.
. Cordone idroespansivo: WATERJOINT B25.20.

. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.
. Asse di ripresa.
. Lamierino sagomato WS VERTICAL JOINT.

. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.
. Lamierino sagomato WS BREAK JOINT.
. Profili a cuneo ancorati al cassero di invito alla fessurazione 3x3 cm e successiva

stuccatura in fase positiva con Penecrete e Penetron Standard in Boiacca.

. Calcestruzzo additivato con Penetron Admix.
. Elemento passante.
. Corona con sigillante estrudibile idroreattivo: WS FLEX 300

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE ESISTENTI

. Esecuzione di scasso (3x3 cm) nel giunto di ripresa muro-platea e sigillatura con

Penetron Standard in “Boiacca” sul Fondo e Penecrete malta a pareggiamento.
Esecuzione di scasso (3x3 cm) nelle eventuali fessurazioni e sigillatura con Penetron
Standard in “Boiacca” sul Fondo e Penecrete malta a pareggiamento.

Trattamento finale delle superfici con Penetron Standard applicato a “Boiacca”.

. Trattamento del fondo della platea, con Penetron Standard in “Boiacca” sul magrone

indurito o Penetron Standard a “spolvero” sul magrone fresco di getto.

Trattamento del piede della platea e della parte della platea superiore in ripresa con il
muro con Penetron Standard in “Boiacca”.

Cordone idroespansivo chiodato al centro del muro nella ripresa platea-muro.
Sguscia esterna a tenuta tra il piede della platea e il muro di contenimento, Penetron
Standard in “Boiacca” di fondo e sguscia con Penecrete malta.

Incisione e stuccatura dei distanziali dei casseri (lamelle metalliche) con Penetron
Standard in “Boiacca” di fondo e sigillatura con Penecrete malta.

Trattamento del muro di contenimento con Penetron Standard in “Boiacca”.

Penetron Standard a “spolvero” sulla parte superiore della platea fresca di getto.
Cordone idroespansivo chiodato al centro del muro nella ripresa platea-muro.
Incisione e stuccatura dei distanziali dei casseri (lamelle metalliche) con Penetron
Standard in “Boiacca” di fondo e sigillatura con Penecrete malta.

Tr ) del muro di imento con Penetron Standard in “Boiacca”.

. Esecuzione di scasso (3x3 cm) nel giunto di ripresa muro-platea e sigillatura con

Penetron Standard in “Boiacca” sul Fondo e Penecrete malta a pareggiamento.
Esecuzione di scasso (3x3 cm) nelle eventuali fessurazioni e sigillatura con Penetron
Standard in “Boiacca” sul fondo e Penecrete malta a pareggiamento.

Esecuzione di scasso (3x3 cm) nel giunto di ripresa muro e soletta superiore e sigilla-
tura con Penetron Standard in “Boiacca” sul Fondo e Penecrete malta a
pareggiamento.

Trattamento delle superfici con Penetron Standard applicato in “Boiacca”.

Trattamento delle superfici con Penetron Standard applicato in “Boiacca”.
Esecuzione di scasso (3x3 cm) nelle eventuali fessurazioni e sigillatura con Penetron
Standard in “Boiacca” sul fondo e Penecrete malta a pareggiamento.

. Sguscia a tenuta tra magrone e il diaframma, Penetron Standard in “Boiacca” di fondo

e sguscia con Penecrete malta.

Trattamento delle superfici del diaframma con Penetron Standard

applicato in “Boiacca”.

Penetron Standard applicato in “Boiacca” sulla parte della platea superiore in ripresa
con il muro.

Cordone idroespansivo chiodato al centro del muro nella ripresa platea-muro e
predisposizione con invito mediante staggetta in legno nel cassero e successiva stucca-
tura con Penetron Standard in “Boiacca” di fondo e sigillatura con Penecrete malta.



PRESTAZIONI

TEST PRESTAZIONALI DI RIFERIMENTO: PENETRON® ADMIX (additivo in polvere a cristallizzazione)

* Permeabilita all'acqua (DIN 1048) Dopo 56 giorni = < 5,35 x 10-13 m/sec
* Resistenza a compressione (ASTM C39) Dopo 28 giorni = > 6%

* Permeabilita d’acqua in pressione (UNI7699) 20 Bar (2 Mpa)

« Autoriparazione delle Fessure (Index of Crack Self Healing) > 80 % dell'apertura di fessura

o Test brasiliano IPT (research institute of Sao Paulo)

Questo test condotto secondo la normativa DIN 1048 (analoga alla UNI 12390-8), dimostra che anche un calcestruzzo poroso (classe di resistenza
Rck 30) additivato con Penetron Admix se sottoposto a pressione d’acqua continua (su cubetti di controllo a 7 bar di spinta, 0,7 Mpa) da una setti-
mana a un mese, viene asciugato completamente dalla cristallizzazione nel corso delle 4 settimane.

B 1 SEMANA DE INDUGAO

o || calcestruzzo trattato con Penetron Admix (secondo ASTM C 1202) riduce la penetrazione di ioni cloro del 50% rispetto al calcestruzzo
di riferimento non trattato.

© PAT: Penetron Admix Tracer (tracciante del Penetron Admix, visibile ai raggi U/V)
Il nostro additivo Penetron Admix dispone di un particolare tracciante al suo interno che consente la verifica del corretto dosaggio dello stesso nelle
miscele, controllo possibile sia sul calcestruzzo fresco che sul calcestruzzo indurito.

1) Calcestruzzo fresco:
Visione del caratteristico verde del tracciante
con l'acqua di bleeding.

2) Calcestruzzo indurito:

- A sx campione di calcestruzzo senza
Penetron Admix,

- A dx calcestruzzo con Penetron,
sottoposti a raggi U/V.

ity Vs ks
TEST PRESTAZIONALI DI RIFERIMENTO: PENETRON® STANDARD (rivestimento cementizio a penetrazione capillare)
* Permeabilita all'acqua (CRD-C-48-73) Dopo 28 giorni = < 1,9 x 10-14 cm/sec
(prima del trattamento = 1,8 x 10-11 cm/sec)
* Permeabilita all'acqua sotto pressione ~ (CRD-C-48-73) Puo resistere a = >232 PSI (156,78 m)
0 1,54 Mpa (16 bar) senza alcuna perdita
* Resistenza a compressione (ASTM C39) Dopo 28 giorni = > 6%
« Mantenimento dell'impermeabilita (UNI EN 12390-8) Il Penetron Standard provvede ad una profonda impermeabilita della
a rivestimento rimosso struttura anche se il rivestimento superficiale viene rimosso
« Cicli di gelo-disgelo (ASTM C-672-76) 50 Cicli
* Resistenza chimica (UNI 1766) Resiste a condizioni di contatto continuo pH 3-11 saltuario pH 2-12
* Adesione, prova di distacco (UNI EN 1542) Mediante pull-off dopo maturazione in acqua 28 giorni : > 3,0 N/mm2
 Superamento fessurazioni (UNI EN 12390-8) Sigilla con la sua crescita cristallina fessurazioni di ampiezza fino a 0,4 mm.
* Resistenza alle radiazioni (ASTM N69-1967) Non ci sono effetti a radiazioni gamma = > 5,76x104 Rads
(IS0 7031) Non ci sono effetti a radiazioni gamma = > 50 M Rads
* Contenuti di cloridi (AASHTO T-260) Quantita negligibile di cloridi & contenuta nel prodotto
Gli effetti impermeabilizzanti di Penetron non sono correlati ai cloridi
* Non tossico (BS 6920: Section 2.5) Approvato dall’ European Union Envirinmental Lic.
(16 CFR 1500) Approvato dall’ European Union Envirinmental Lic.

« Approvato per uso con acqua potabile  U.S. EPA and State of New York DOH  Conforme al D.M. 174/2004
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PRECAUZIONI (I PRODOTTI DELLA LINEA PENETRON® NONSONOTOSSICI)

Si prescrivel'uso di guantie mascherinaantipolveredurantele operazionidi miscelazionee applicazionedei prodotti.Usare inoltre
occhialidi protezionedurantele operazionidi spruzzoe applicazionsopra testa dei prodotti.Gli effettialcalinidel Penetronsulla pelle
possonoessere neutralizzaticon acetodi vino concentratoe abbondanttisciacquicon acqua.

AVVERTENZE: | DATI RIPORTATI SONO INDICATIVI
Il contenutadel presentedocumentocorrispondea informazioniaccurate, correttee aggiornatema non € intesocome partedi un con-

trattovincolanteo che possa dare aditoa qualsivogliaresponsabilitacollaterale.Eventualidifformita,dal testo originale,in ordineai con-
tenutie alle indicazionidi utilizzo,nonimplicherannaesponsabilitaalcunada partedellanostra societa. Il potenzialeclientedovra quindi

verificareeventualicambiamenti aggiornamentdellaletteraturatecnicadi riferimentorispettoal presentecontenutolnoltre, stante
I'estrema variabilitadelle condizioniapplicative le indicazioniriportatehannocaratteresemplicementéndicativo;l'utilizatoreé pertanto

tenutoa sperimentarepreliminarmente personalmente nostri prodotti,per verificarnel'idoneitarelativamentell'uso previto.

Per maggioriinformazionisui singoli prodotti,Si pregadi richiederele schedetecnicherelative,sulle qualitroveretetuttii dettaglisu

caratteristichetecniche,modalitadi posa, consumi, miscelazione limitidi impiegoe precauzionid‘uso.
Nel dubbio,contattarepreventivamentd nostro Ufficio Tecnico.

GARANZIE

PENETRON INTERNATIONAL LTD. (casa madrefabbricanteamericana)garantisceche i prodottida Lei fabbricatisono esentida
sono conformialle formulazionistandarde contengonduttii componentnelle correttepropazioni. Nel caso si determinila prese
prodottidifettosila responsabilitadellaPENETRON INTERNATIONAL LTD. sara limitataal rimpiazzodei materialieffettivamenteo
formima tuttaviala stessa societanonsara in nessun caso responsabileper danniincidentaliconsequenziali.

La PENETRON INTERNATIONAL LTD. nonda' alcunagaranziacirca la commaerciabilitao idoneitaper uno scopo specifico/partic
questagaranziasostituisce ognialtra garanziaespressa od implicita.L'utilizzatorefinale determinerd'idoneitadel prodottoper
particolareprefisso e si assumera tuttii rischi e le responsabilitaconnessi.

*Tutte le schede tecniche, gli schemi e le certificazioni possono essere scaricate dal sito www.penetronswi:
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